
エポキシ系薄層舗装とは親和性が高く、
Bステージ以降も高い接着力を発揮します。
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アスファルト合材

ハイパーSP

コンクリート床版

Ｃステージではグースアスファルト舗装の舗装熱
相当により再溶融

Ｂステージではアスファルト舗装の舗装熱相当に
より再溶融

■防水面断面写真（歩道橋）■防水面断面写真

■硬化反応ステージの特性

舗装材料との接着機構硬化反応ステージ 硬化反応の状態
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硬化反応による接着

接触熱(140℃以上)による

再溶融接着

接触熱(70℃以上)による

再溶融接着
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